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种 子 发 芽 纸

1 范围

本标准规定了种子发芽纸的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等。
本标准适用于农作物种子质量检测的专用纸。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T450 纸和纸板 试样的采取及试样纵横向、正反面的测定

GB/T451.1 纸和纸板尺寸及偏斜度的测定

GB/T451.2 纸和纸板定量的测定

GB/T458—2008 纸和纸板 透气度的测定

GB/T461.3 纸和纸板 吸水性的测定(浸水法)

GB/T462 纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定

GB/T465.2 纸和纸板 浸水后抗张强度的测定

GB/T1545 纸、纸板和纸浆 水抽提液酸度或碱度的测定

GB/T2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限 (AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T10342 纸张的包装和标志

GB/T10739 纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件

GB/T12914 纸和纸板 抗张强度的测定

3 分类

3.1 种子发芽纸为卷筒纸或平板纸。

3.2 种子发芽纸可为本色、浅蓝色或按订货合同规定。

3.3 种子发芽纸按纸张定量分为110g/m2 和80g/m2两种。

4 要求

4.1 种子发芽纸技术指标应符合表1规定,或按订货合同规定。
表1

指标名称 单位 规定

定量 g/m2 110.0±5.0 80.0±4.0

抗张强度(纵横向平均) ≥ kN/m 4.00 2.67

湿抗张强度(纵横向平均) ≥ kN/m 0.30 0.20

相对吸收性 % 220±10 150±10

透气度 ≥ μm/(Pa·s) 12.2

水抽提液pH — 6.0~7.5

交货水分 % 8.0±2.0
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