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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T11976—2002《建筑外窗采光性能分级及检测方法》,与GB/T11976—2002相

比,主要技术变化如下:
———增加了建筑外窗颜色透射指数分级;
———增加了颜色透射指数测试设备要求及计算方法;
———修改了附录A,增加了附录B。
本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。
本标准由全国建筑幕墙门窗标准化技术委员会(SAC/TC448)归口。
标准起草单位:中国建筑科学研究院、广东省建筑科学研究院、上海建筑科学研究院(集团)有限公

司、河南省建筑工程质量检验测试中心站有限公司、北京工业大学、北京科博华建材有限公司、河北奥润

顺达窗业有限公司、泰诺风保泰(苏州)隔热材料有限公司、天津津贝尔建筑工程试验检测技术有限公

司、天津建科建筑节能环境检测有限公司、浙江新世纪工程检测有限公司、深圳市富诚幕墙装饰工程有

限公司、宁波工程学院、江苏省英泰柯建筑节能科技股份有限公司。
本标准主要起草人:张建平、罗涛、刘会涛、杨仕超、王书晓、郝志华、徐勤、李卫民、孙诗兵、康健、

魏贺东、曾俊华、王欣丽、姜婵、顾剑英、蔡贤慈、王海波、张建军、尚庆欢。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
本标准于1989年12月25日首次发布,2002年4月28日第一次修订,本次为第二次修订。
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建筑外窗采光性能分级及检测方法

1 范围

本标准规定了建筑外窗采光性能分级及检测方法的术语和定义、性能分级和检测。
本标准适用于建筑外窗及采光板、采光罩和导光管采光系统的透光折减系数和颜色透射指数的分

级及检测。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T5702 光源显色性评价方法

GB/T5823 建筑门窗术语

JJG245 光照度计

ISO9050 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比和玻璃

有 关 参 数 的 测 定 (Glassin building — Determination oflighttransmittance,solar direct
transmittance,totalsolarenergytransmittance,ultraviolettransmittanceandrelatedglazingfactors)

3 术语和定义

GB/T5823界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1 

采光性能 daylightingproperties
建筑外窗及其他采光系统在漫射光照射下透过光的能力。

3.2 
入射漫射光照度 incidentdiffusedilluminance
E0

无试件时,在接收室内表面上测得的透过试件洞口的光照度。

3.3 

透射漫射光照度 transmitteddiffusedilluminance
Ew

有试件时,在接收室内表面上测得的透过试件的光照度。

3.4 
透光折减系数 transmittingrebatefactor
Tr

透射漫射光照度与入射漫射光照度之比。

3.5 
颜色透射指数 colourrenderingindex
Ra
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