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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国石油和化学工业联合会提出。
本标准由全国化学标准化技术委员会化工催化剂分技术委员会(SAC/TC63/SC10)归口。
本标准起草单位:西安凯立新材料股份有限公司、西北有色金属研究院、南化集团研究院。
本标准主要起草人:张之翔、杨乔森、曾永康、文永忠、朱柏烨、曾黎辉、樊小江、崔静、耿克伟、牟博、

邱爱玲、陈延浩。
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铂炭催化剂活性试验方法

1 范围

本标准规定了铂炭催化剂的活性试验方法。
本标准适用于以活性炭为载体、以铂为主要活性组分,用于芳香硝基催化加氢还原制芳胺及其他还

原反应的铂炭催化剂。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6678 化工产品采样总则

3 原理

邻氯硝基苯在一定温度、压力及铂炭催化剂的作用下,可以被氢气还原生成邻氯苯胺,其化学反应

方程式如下:

C6H4ClNO2+3H2=C6H6ClN+2H2O
通过测定反应一定时间前后邻氯硝基苯的质量分数,计算出邻氯硝基苯的转化率,以此来表征催化

剂的活性。

4 试验装置

4.1 流程

铂炭催化剂的活性试验装置示意图见图1。
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