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前　　言

本标准代替ＧＢ／Ｔ１６７４２．１—１９９７《颗粒粒度分布的函数表征　幂函数》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１６７４２．１—１９９７相比，主要技术内容改变如下：

———增加了“２　规范性引用文件”；

———对“３　术语和定义”进行了修改，并增加了两条；

———按照汉语习惯对部分文字做了编辑性修改。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ和附录Ｃ均为资料性附录。

本标准由全国筛网筛分和颗粒分检方法标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１６８）提出并归口。

本标准起草单位：北京市理化分析测试中心。

本标准主要起草人：邹涛、周素红、高原、王
!

锋、陈萦。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１６７４２．１—１９９７。
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颗粒粒度分布的函数表征　幂函数

１　范围

本标准规定了颗粒粒度分布的幂函数表征方法。

本标准适用于表示颗粒系统粒度的累积分布。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１６４１８　颗粒系统术语

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１６４１８中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１　

颗粒体积比表面积　狆犪狉狋犻犮犾犲狏狅犾狌犿犲狊狆犲犮犻犳犻犮狊狌狉犳犪犮犲犪狉犲犪

颗粒表面积与其体积之比。

３．２　

颗粒质量比表面积　狆犪狉狋犻犮犾犲犿犪狊狊狊狆犲犮犻犳犻犮狊狌狉犳犪犮犲犪狉犲犪

颗粒表面积与其质量之比。

３．３　

颗粒表面积形状因子　狆犪狉狋犻犮犾犲狊狌狉犳犪犮犲犪狉犲犪狊犺犪狆犲犳犪犮狋狅狉

颗粒的表面积与相同体积的等效球体表面积之比。

４　符号

本标准中引用的符号见表１规定。

表１

符　　号 说　　明 单　　位

犆 双对数坐标中幂函数直线截距 —

犻 下标 —

犿 双对数坐标中幂函数直线斜率 —

犙（狓） 筛下累积分布 —

犚（狓） 筛上累积分布 —

犛ｍ 颗粒质量比表面积 ｃｍ２／ｇ

犛ｖ 颗粒体积比表面积 ｃｍ－１

狓 颗粒粒度 ｃｍ
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