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前　　言

　　ＹＣ／Ｔ１３７《复烤片烟包装》由以下三部分组成：

———第１部分：瓦楞纸箱包装；

———第２部分：木夹板包装；

———第３部分：麻布包装。

本部分为ＹＣ／Ｔ１３７的第１部分，本部分代替 ＹＣ／Ｔ１３７．１—１９９８《复烤片烟包装　瓦楞纸箱包

装》；

本部分与ＹＣ／Ｔ１３７．１—１９９８相比主要差异如下：

———在规范性引用文件中区分了注明日期和不注明日期的引用文件；

———“术语和定义”中删除了“纸箱的内尺寸”、“纸箱的外尺寸”，增加了“瓦楞纸箱”、“出口包装”；

———调整了第４章“箱型和规格”中规定的纸箱规格；

———第５章“要求”中删除了箱板纸和瓦楞纸的要求，增加了粘合剂的技术要求；

———５．２“纸板和纸箱外观技术要求”中增加了对纸箱的质量要求，将含水率从外观要求中调整到物

理指标要求中；

———增加了出口包装的物理指标要求；

———删除了原标准第９章“内衬———塑料袋”；

———删除了原标准第１０章“捆扎”；

———将原标准第１１章“包装的技术要求”、第１２章“包装标志”、第１３章“贮存”、第１４章“运输”合

并为本部分的第９章“包装、标识、运输、贮存”；

———增加了“参考文献”。

本部分由国家烟草专卖局提出。

本部分由全国烟草标准化技术委员会（ＴＣ１４４）归口。

本部分起草单位：中国烟草进出口（集团）公司、许昌京昌包装有限公司。

本部分主要起草人：张宝华、胡新潮、徐景儒。
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复烤片烟包装　瓦楞纸箱包装

１　范围

ＹＣ／Ｔ１３７的本部分规定了复烤片烟包装用瓦楞纸箱的术语和定义、要求、抽样、检验方法、检测规

则、包装、标识、运输和贮存。

本部分适用于复烤片烟和烟梗包装。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＹＣ／Ｔ１３７的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ４６２　纸和纸板　水分的测定（ＧＢ／Ｔ４６２—２００３，ＩＳＯ２８７：１９８５，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２６７９．７　纸板戳穿强度的测定法

ＧＢ／Ｔ４８５７．２　包装　运输包装件　温湿度调节处理（ＧＢ／Ｔ４８５７．２—１９９２，ｅｑｖＩＳＯ２２３３：１９８６）

ＧＢ／Ｔ４８５７．３　包装　运输包装件　静载荷堆码试验方法（ＧＢ／Ｔ４８５７．３—１９９２，ｅｑｖＩＳＯ２２３４：

１９８５）

ＧＢ／Ｔ４８５７．４　包装　运输包装件　压力试验方法（ＧＢ／Ｔ４８５７．４—１９９２，ｅｑｖＩＳＯ２８７２：１９８５）

ＧＢ／Ｔ４８５７．５　包装　运输包装件　跌落试验方法（ＧＢ／Ｔ４８５７．５—１９９２，ｅｑｖＩＳＯ２２４８：１９８５）

ＧＢ／Ｔ６５４５　瓦楞纸板　耐破强度的测定法（ＧＢ／Ｔ６５４５—１９９８，ｅｑｖＩＳＯ２７５９：１９８３）

ＧＢ／Ｔ６５４６　瓦楞纸板　边压强度的测定法（ＧＢ／Ｔ６５４６—１９９８，ｉｄｔＩＳＯ３０７０：１９８７）

ＧＢ／Ｔ６５４７　瓦楞纸板　厚度的测定法（ＧＢ／Ｔ６５４７—１９９８，ｅｑｖＩＳＯ３０３４：１９９１）

ＧＢ／Ｔ６５４８　瓦楞纸板 粘合强度的测定法

ＳＮ／Ｔ０２６２—１９９３　出口商品运输包装瓦楞纸箱检验规程

３　术语和定义

下列术语和定义适用于ＹＣ／Ｔ１３７的本部分。

３．１

瓦楞纸箱　犮狅狉狉狌犵犪狋犲犱犫狅狓

用瓦楞纸板制成的箱。

３．２

内销包装　犱狅犿犲狊狋犻犮狆犪犮犽犪犵犲

适用于国内销售的产品的包装。

３．３

出口包装　犲狓狆狅狉狋狆犪犮犽犪犵犲

适用于国外销售的产品的包装。

４　箱型和规格

４．１　箱型

复烤片烟包装用瓦楞纸箱采用半开缝全套入型瓦楞纸箱（以下简称纸箱）。内箱和外箱的两块瓦楞
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