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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T11175—2002《合成树脂乳液试验方法》,与GB/T11175—2002相比,除结构调

整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 增加了第3章(见第3章);

b) 修改了第5章的描述(见第5章,2002年版的第4章);

c) 修改了不挥发物测定方法描述(见6.2,2002年版的5.2);

d) 修改了pH值测定方法表述(见6.3,2002年版的5.3);

e) 修改了黏度测定方法表述(见6.4,2002年版的5.4);

f) 修改了冻融稳定性测定方法(见6.5,2002年版的5.5);

g) 修改了机械稳定性测定方法描述(见6.8,2002年版的5.8);

h) 删除了光学显微镜法(2002年版的5.9.1);

i) 增加了粒径测试仪法(见6.9.2);

j) 修改了最低成膜温度的方法描述(见6.11,2002年版的5.11);

k) 修改了粗粒子测定方法(见6.12,2002年版的5.12)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
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合成树脂乳液试验方法

1 范围

本文件规定了合成树脂乳液的试验项目、试验通则和试验方法。
本文件适用于聚乙酸乙烯酯乳液、聚丙烯酸酯乳液和乙酸乙烯酯-乙烯共聚乳液等合成树脂乳液。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T2793 胶粘剂不挥发物含量的测定

GB/T2794 胶粘剂黏度的测定 单圆筒旋转黏度计法

GB/T2918 塑料 试样状态调节和试验的标准环境

GB/T2943 胶粘剂术语

GB/T6678 化工产品采样总则

GB/T6680 液体化工产品采样通则

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T9267 涂料用乳液和涂料、塑料用聚合物分散体 白点温度和最低成膜温度的测定

GB/T14518 胶粘剂的pH值测定

GB/T20623—2006 建筑涂料用乳液

3 术语和定义

GB/T2943界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
合成树脂乳液 syntheticresinemulsion
各种单体经乳液聚合而生成的分散体。

3.2
批次 productionbatch
同一次制造的或者是在同一条件下制造的产品,并且在同一场所混合生成的,可以认为具有相同质

量的制品的集合。

4 试验项目

合成树脂乳液试验项目包括如下:

a) 外观;

b) pH值;

c) 不挥发物;
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