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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ７７０２《煤质颗粒活性炭试验方法》分为：

———第１部分：水分的测定；

———第２部分：粒度的测定；

———第３部分：强度的测定；

———第４部分：装填密度的测定；

———第５部分：水容量的测定；

———第６部分：亚甲蓝吸附值的测定；

———第７部分：碘吸附值的测定；

———第８部分：苯酚吸附值的测定；

———第９部分：着火点的测定；

———第１０部分：苯蒸气　氯乙烷蒸气防护时间的测定；

———第１３部分：四氯化碳吸附率的测定；

———第１４部分：硫容量的测定；

———第１５部分：灰分的测定；

———第１６部分：ｐＨ值的测定；

———第１７部分：漂浮率的测定；

———第１８部分：焦糖脱色率的测定；

———第１９部分：四氯化碳脱附率的测定；

———第２０部分：孔容积和比表面积的测定。

本部分为ＧＢ／Ｔ７７０２的第１８部分。

本部分代替ＧＢ／Ｔ７７０２．１８—１９９７《煤质颗粒活性炭试验方法　焦糖脱色率的测定》。

本部分与ＧＢ／Ｔ７７０２．１８—１９９７相比，主要差异如下：

ａ）　标准结构按 ＧＢ／Ｔ１．１—２０００《标准化工作导则　第１部分：标准的结构和编写规则》及

ＧＢ／Ｔ２０００１．４—２００１《标准化工作导则　第４部分：化学分析方法》进行了调整；

ｂ）　增加Ａ法焦糖原液的制备和标定方法；

ｃ）　增加第３章“术语和定义”。

本部分由中国兵器工业集团公司提出并归口。

本部分起草单位：山西新华化工有限责任公司。

本部分主要起草人：韩冲云、李维冰、赵继军、迟广秀、元以栋、张旭、李若梅。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ７７０２．１８—１９８７，ＧＢ／Ｔ７７０２．１８—１９９７。
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煤质颗粒活性炭试验方法

焦糖脱色率的测定

１　范围

本部分规定了煤质颗粒活性炭焦糖脱色率的测定原理、测定步骤及结果计算等内容。

本部分适用于煤质颗粒活性炭焦糖脱色率的测定。也适用于其他活性炭焦糖脱色率的测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ７７０２的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ６３９　化学试剂　无水碳酸钠（ＧＢ／Ｔ６３９—２００８，ＩＳＯ６３５３２：１９８３，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ６５８　化学试剂　氯化铵（ＧＢ／Ｔ６５８—２００６，ＩＳＯ６３５３２：１９８３，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ６８７　化学试剂　丙三醇（ＧＢ／Ｔ６８７—１９９４，ｎｅｑＩＳＯ６３５３３：１９８７）

ＧＢ１２５９　工作基准试剂　重铬酸钾

ＧＢ／Ｔ１９１４　化学分析滤纸

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法（ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８，ＩＳＯ３６９６：１９８７，ＭＯＤ）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于ＧＢ／Ｔ７７０２的本部分。

３．１

焦糖脱色率　犮犪狉犪犿犲犾犪犱狊狅狉狆狋犻狅狀

在规定的试验条件下，活性炭对焦糖试验液的脱色能力。

４　原理

在一定的试验条件下，利用活性炭的多孔性对焦糖试验液进行脱色处理。脱色后剩余焦糖液浓度

与焦糖液原始浓度的比值即为焦糖脱色率。

５　试剂和材料

５．１　水，ＧＢ／Ｔ６６８２，三级水。

５．２　定性滤纸，ＧＢ／Ｔ１９１４，Ｂ等，中速（１０２）。

５．３　葡萄糖，分析纯。

５．４　碳酸钠溶液，用５ｇ无水碳酸钠（ＧＢ／Ｔ６３９，分析纯）溶于５０ｍＬ水中。

５．５　氯化氨，ＧＢ／Ｔ６５８，分析纯。

５．６　重铬酸钾，ＧＢ１２５９，基准试剂。

５．７　丙三醇（甘油），ＧＢ／Ｔ６８７，化学纯。

５．８　焦糖试验液

５．８．１　Ａ法焦糖原液的制备与标定
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