
书书书

犐犆犛８３．１４０．０１
犢２８

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

犌犅／犜２４４５４—２００９

塑 料 垃 圾 袋

犘犾犪狊狋犻犮狉犲犳狌狊犲狊犪犮犽

２００９１０１５发布 ２０１００３０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

前　　言

　　本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国塑料制品标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ４８）归口。

本标准起草单位：浙江华发生态科技有限公司、惠州俊豪塑料发展有限公司、深圳市万达杰塑料制

品有限公司、深圳市正旺塑胶制品有限公司、深圳市佳发塑料制品有限公司、轻工业塑料加工应用研究

所、国家塑料制品质量监督检验中心（北京）。

本标准主要起草人：翁云宣、沈华峰、丁炎君、陈家琪、陈倩、苏俊铭、魏文昌、张坚洪、郑洪标、

王洪星。　
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塑 料 垃 圾 袋

１　范围

本标准规定了塑料垃圾袋的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以树脂为主要原料生产的薄膜、经热合或粘合等制袋工艺加工制得的塑料垃圾袋。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１０４０．３—２００６　塑料　拉伸性能的测定　第３部分：薄膜和薄片的试验条件（ＩＳＯ５２７３：

１９９５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划（ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２９１８—１９９８　塑料试样状态调节和试验的标准环境（ｉｄｔＩＳＯ２９１：１９９７）

ＧＢ／Ｔ６６７２—２００１　塑料薄膜与薄片厚度测定　机械测量法（ｉｄｔＩＳＯ４５９３：１９９３）

３　分类

按照用途，可以分为垃圾无分类收集垃圾袋和生活垃圾分类收集垃圾袋。

按照形状，垃圾袋可分为标准塑料垃圾袋、拉紧塑料垃圾袋、四耳塑料垃圾袋、两耳塑料垃圾袋和折

叠塑料垃圾袋，各类垃圾袋示意简图见图１。

ａ）标准垃圾袋 ｂ）绳拉紧垃圾袋 ｃ）两耳塑料垃圾袋

　　ａ———纵向；

ｂ———袋底；

ｃ———拉紧处；

ｄ———密封边。

图１　塑料垃圾袋示意简图
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