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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由中国石油和化学工业联合会提出。
本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会化学助剂分技术委员会(SAC/TC35/SC12)

归口。
本标准起草单位:中石油克拉玛依石化有限责任公司、中海油气开发利用公司、中国石油天然气股

份有限公司辽河石化分公司、石油化工科学研究院、苏州久泰集团有限公司、广州大港石油科技有限

公司。
本标准主要起草人:杨建湘、范秀莉、周秀珍、吕贞、黄绍忠、尹宏、付玉娥。
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橡胶增塑剂 芳香基矿物油

1 范围

本标准规定了橡胶增塑剂芳香基矿物油的标记、技术要求、检验规则及包装、标志、贮存、运输和交

货验收。
本标准适用于由天然石油生产的芳香基矿物油型橡胶增塑剂。
本标准所属产品适用于苯乙烯-丁二烯橡胶(SBR)、丁二烯橡胶(BR)、异戊二烯橡胶(IR)等橡胶合

成中的充油,以及橡胶轮胎加工的增塑、软化用油。
本标准所属产品若用于上述范围之外,建议用户先进行选择性试验后再使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T260 石油产品水分测定法

GB/T262 石油产品和烃类溶剂苯胺点和混合苯胺点测定法

GB/T265 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法

GB/T511 石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法

GB/T1884 原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)

GB/T1885 石油计量表

GB/T3535 石油产品倾点测定法

GB/T3536 石油产品 闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法

GB/T4756 石油液体 手工取样法

GB/T4945 石油产品和润滑剂酸值和碱值测定法(颜色指示剂法)

GB/T6540 石油产品颜色测定法

GB/T17040 石油和石油产品硫含量的测定 能量色散X射线荧光光谱法

NB/SH/T0835 石油馏分黏重常数(VGC)计算法

NB/SH/T0838 未使用过的润滑油基础油及无沥青质石油馏分中稠环芳烃(PCA)含量的测定 
二甲基亚砜萃取折光指数法

SH0164 石油产品包装、贮运及交货验收规则

SH/T0689 轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法)

SH/T0724 液体烃的折射率和折射色散测定法

SH/T0725 石油基绝缘油碳型组成计算法

SH/T0729 石油馏分的碳分布和结构族组成计算法(n-d-M法)

SN/T1877.3—2007 矿物油中多环芳烃的测定方法

3 标记

3.1 本标准所属产品(除A2530牌号外)标记为:产品类型 碳型分析最小值 100℃运动粘度中心值
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