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前　　言

　　本标准的全部技术内容为强制性。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ是规范性附录。

本标准由公安部装备财务局提出。

本标准由公安部特种警用装备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：新兴职业装备生产技术研究所、江苏森达集团公司、顺德日顺鞋业有限公司。

本标准主要起草人：李国新、木林宪、朱长斌、林伟彬。
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警鞋　男皮凉鞋

１　范围

本标准规定了警察男皮凉鞋的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于警察男皮凉鞋的生产、验收与订购等。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３２９３．１—１９９８　鞋号 （ｉｄｔＩＳＯ９４０７：１９９１）

ＧＢ／Ｔ３２９４—１９９８　鞋楦尺寸检测方法

ＧＢ／Ｔ３９０３．１—１９９４　鞋类通用检验方法　耐折试验方法

ＧＢ／Ｔ３９０３．２—１９９４　鞋类通用检验方法　耐磨试验方法

ＧＢ／Ｔ３９０３．３—１９９４　鞋类通用检验方法　剥离强度试验方法

ＧＢ／Ｔ３９０３．４—１９９４　鞋类通用检验方法　硬度试验方法

ＧＢ／Ｔ３９０３．５—１９９４　鞋类通用检验方法　外观检验方法

ＧＢ／Ｔ６５４３—１９８６　瓦楞纸箱

ＱＢ／Ｔ１４７２—１９９２　鞋用纤维板屈挠指数

ＱＢ／Ｔ１８１２—１９９３　皮鞋成鞋检验方法

ＱＢ１８７３—１９９３　鞋面用皮革

ＱＢ／Ｔ１９１７—２０００　皮鞋钢勾心

ＱＢ／Ｔ２６９５—２００５　日用皮鞋用线

ＱＢ／Ｔ３８１１—１９９９　塑料打包带

３　要求

３．１　样式

警察男皮凉鞋外观样式见图１。

图１　警察男皮凉鞋外观样式
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