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前　　言

　　本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国化学标准化技术委员会有机分会（ＳＡＣ／ＴＣ６３／ＳＣ２）归口。

本标准负责起草单位：浙江新安化工集团股份有限公司。

本标准参加起草单位：江苏宏达新材料有限公司、山东东岳有机硅材料有限公司。

本标准主要起草人：叶世胜、陈浩、李建祥、魏晓红、程建华、冯延平、张立军。
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工业用二甲基二氯硅烷

１　范围

本标准规定了工业用二甲基二氯硅烷的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存及

安全。

本标准适用于硅粉和一氯甲烷以直接合成法生产的甲基氯硅烷混合单体经过分馏制得的工业用二

甲基二氯硅烷。
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相对分子质量：１２６．０６（按２００７年国际相对原子质量）

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１９０　危险货物包装标志

ＧＢ／Ｔ６６７８—２００３　化工产品采样总则

ＧＢ／Ｔ６６８０—２００３　液体化工产品采样通则

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则与极限数值的表示和判定

ＧＢ／Ｔ９７２２—２００６　化学试剂　气相色谱法通则

３　性状

工业用二甲基二氯硅烷为无色透明、有强烈刺激性气味的液体。

４　要求

工业用二甲基二氯硅烷应符合表１所示的技术要求。

表１　技术要求

项　　目
指　　标

一等品 合格品

二甲基二氯硅烷，狑／％ ≥ ９９．８ ９９．５

一甲基三氯硅烷，狑／％ ≤ ０．０５ ０．１０

５　试验方法

５．１　警示

试验方法规定的一些试验过程可能导致危险情况，操作者应采取适当的安全和防护措施。
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