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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由全国木材标准化技术委员会(SAC/TC41)提出并归口。
本标准起草单位:浙江能福旅游用品有限公司、浙江省林产品质量检测站、龙泉市太阳伞协会、丽水

市林业局、浙江省林业产业联合会。
本标准主要起草人:徐漫平、李伟、方建平、邱金龙、黄林霞、方崇荣、郭飞燕、吴智敏、巫佳黎、金爱

武、徐水江、张海华、祝坚军、翁甫金、杨伟明、周侃侃、于海霞、虞华强。
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木 质 太 阳 伞

1 范围

本标准规定了木质太阳伞的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于以木、竹为主要原料制成的太阳伞。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T250—2008 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T1733—1993 漆膜耐水性测定法

GB/T2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划

GB/T8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧

GB/T17657 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB18401—2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB18584 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

GB/T18830—2009 纺织品 防紫外线性能的评定

QB/T3826—1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法

QB/T3832—1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
木质太阳伞 woodenbeachumbrella
以木、竹为主要原料,由伞架和伞面连接而成。

3.2 
伞架 umbrellastand
由伞杆、伞骨和伞盘构成。

3.3 
伞面 umbrellafabric
由若干块伞布缝制而成。

3.4 
伞杆 umbrellapole
用于支撑伞的整体重量,伞杆可由1节或多节组成。
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