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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由全国香料香精化妆品标准化技术委员会(SAC/TC257)归口。
本标准起草单位:浙江长生鸟药业有限公司、浙江华才检测技术有限公司、欧诗漫生物股份有限公

司、浙江方圆检测集团股份有限公司、绍兴市标准化研究院、上海市日用化学工业研究所、浙江长生鸟健

康科技股份有限公司。
本标准主要起草人:阮华君、斯广杰、胡丹、廖杰、朱海英、唐长明、鲁超、李博斌、沈敏、杨安全。
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珍  珠  粉

1 范围

本标准规定了珍珠粉的术语和定义、要求、检测方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及保质期。
本标准适用于淡水珍珠经机械加工而成且作为化妆品原料用的珍珠粉。其他用途珍珠粉可参照

执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T19077 粒度分析 激光衍射法

GB/T36923 珍珠粉鉴别方法 X射线衍射分析法

JJF1070—2005 定量包装商品净含量计量检验规则

化妆品安全技术规范(2015年版)(国家食品药品监督管理总局公告2015年第268号)
定量包装商品计量监督管理办法(国家质量监督检验检疫总局令第75号)
中华人民共和国药典(2015版)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
珍珠 pearl
瓣鳃纲软体动物体内经人为干预或自然形成的、由贝壳硬蛋白跟碳酸钙粘合的具有正交晶系文石

结构的生物矿物体。

3.2
珍珠粉 pearlpowder
由珍珠经过机械加工而成的粉末状物质。

3.3
贝壳粉 shellpowder
由孕育珍珠的珍珠母贝贝壳去除角质层后经机械加工而成的粉末状物质。
注:贝壳粉又称蚌壳粉、珍珠母粉。

4 产品分类

按粒径分布不同,珍珠粉分可为普通珍珠粉、超细珍珠粉、极微珍珠粉三类。
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