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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国纺织工业联合会提出。
本标准由全国云锦产品标准化技术委员会(SAC/TC303)归口。
本标准起草单位:南京云锦研究所股份有限公司、南京工艺美术总公司、南京市产品质量监督检

测院。
本标准主要起草人:张洪宝、王继胜、陆晔、赵敏华、杨鹔。
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云 锦 妆 花 缎

1 范围

本标准规定了云锦妆花缎的术语和定义、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于云锦妆花缎生产、科研、贸易、检测、管理及其相关的领域。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件,凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析

GB/T3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)

GB/T4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定

GB/T4668 机织物密度的测定

GB5296.4 消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装

GB/T5711 纺织品 色牢度试验 耐干洗色牢度

GB/T8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧

GB/T8685 纺织品 维护标签规范 符号法

GB18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T21930 地理标志产品 云锦

GB/T29862 纺织品 纤维含量的标识

FZ/T01057(所有部分) 纺织纤维鉴别试验方法

3 术语和定义

GB/T21930界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
云锦妆花缎 satinofbrocade—zhuanghua
以生丝、金银线为主要原材料,采用独特的传统工艺技术,地部采用缎纹组织,使用大花楼提花机等

传统设备,用手工制作的多重纬色织提花丝织物。

3.2
撬亮 qiaoliang
将染好色的绞装丝套在木架上,下端套入竹或木棒沿顺时针方向绞紧。使染好的绞装丝充分拉伸,

以增强其光亮度。
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