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前　　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规

定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国公安部提出并归口。
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GB 44506—2024

人 民 警 察 警 徽

1　范围

本文件界定了人民警察警徽的术语和定义，规定了要求、检验规则、标志、包装、运输与贮存，描述

了试验方法。

本文件适用于人民警察警徽的制造与检验。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文

件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于

本文件。

GB/T 191　包装储运图示标志

GB/T 1449　纤维增强塑料弯曲性能试验方法

GB/T 1720　漆膜划圈试验

GB/T 1740　漆膜耐湿热测定法

GB/T 1766　色漆和清漆　涂层老化的评级方法

GB/T 1865　色漆和清漆　人工气候老化和人工辐射曝露　滤过的氙弧辐射

GB/T 3181—2008　漆膜颜色标准

GB/T 3854　增强塑料巴柯尔硬度试验方法

GB/T 3979　物体色的测量方法

GB/T 6739　色漆和清漆　铅笔法测定漆膜硬度

GB/T 9754　色漆和清漆　不含金属颜料的色漆漆膜的 20°、60°和 85°镜面光泽的测定

GB/T 11186.2　涂膜颜色的测量方法　第二部分：颜色测量

GB/T 11186.3　涂膜颜色的测量方法　第三部分：色差计算

GB 15093　国徽

QB/T 3826　轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法　中性盐雾试验（NSS）法

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
　　人民警察警徽　Chinese people’s police emblem

中华人民共和国人民警察的象征和专用徽标。

3.2
　　警徽蓝　blue color of police emblem

人民警察警徽的盾牌衬地上使用的、在色度图上特定区域的蓝色。
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