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前　　言

　　本标准代替ＹＳ／Ｔ２５５—２０００《钴》。与ＹＳ／Ｔ２５５—２０００相比，本标准主要变化如下：

———本标准适用范围剔除火法精炼制取的金属钴。

———将第２章“引用标准”内容改为“规范性引用文件”。

———产品分类中增加了Ｃｏ９９９５牌号。

———对不同牌号杂质成分进行调整，具体为（单位％）：Ｃｏ９９９８牌号中Ｐ由０．００１修订为０．０００５；

Ｃｏ９９８０牌号中Ｃ由０．００５修订为０．００７，Ｍｎ由０．００５修订为０．００８，Ｆｅ由０．００６修订为

０．０２，Ｃｕ由０．００３修订为０．００８，Ａｓ由０．０００５修订为０．００１，Ｐｂ由０．０００４修订为０．０００７，

Ｚｎ由０．００２修订为０．００３，Ｃｄ由０．０００３修订为０．０００８，Ｐ由０．００１修订为０．００２，Ａｌ由

０．００２修订为０．００３，Ｓｎ由０．０００３修订为０．００１，Ｓｂ由０．０００３修订为０．００１，Ｂｉ由０．０００３

修订为０．０００４；Ｃｏ９９６５牌号中Ａｓ由０．００１修订为０．００２，Ｚｎ由０．００２修订为０．００４，Ｐ由

０．００１修订为０．００３，Ｓｂ由０．０００５修订为０．００２，Ｂｉ由０．０００３修订为０．０００５。

———表面质量条款中取消了不同牌号钴的电解钴板、钴锭的分类及与钴锭相关的物理要求及其他

内容等。

———表面质量条款中 “电解钴板应清除吊耳”修订为“钴板若为铜等其他非钴吊耳，则应清除

吊耳”。

———“其他要求”中电解钴板以整块供货，修订为钴产品可以以整块或小块供货，需方如对钴产品有

特殊要求，可由供需双方共同协商，并在合同中注明。

———对组批方式进行了调整，在原有基础上增加了同一牌号的产品为一批。

———增加了“钴块的取样”内容。

———增加了“检验项目”章节。

———增加了“运输与贮存”章节。

———将第３章“订货单（或合同）”内容调整为第７章。

———在“取样与制样”章节中将取样批块数由原标准的５％修订为２％，对钴板取样点由原标准的以

棋盘行列均布３６点修订为１８点。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：金川集团有限公司。

本标准主要起草人：冯玉洁、林秀英、赵秀花、吕海波。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ６５１７—１９８６；

———ＹＳ／Ｔ２５５—１９９４、ＹＳ／Ｔ２５５—２０００。
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钴

１　范围

本标准规定了钴的要求、检验规则、试验方法、包装、标志、运输、贮存和质量证明书。

本标准适用于电解法和电积法制取的金属钴，主要用于重熔（溶）制造合金、钴盐及其他用途。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＹＳ／Ｔ２８１（所有部分）　钴化学分析方法

３　要求

３．１　产品分类

钴产品按化学成分分为Ｃｏ９９９８、Ｃｏ９９９５、Ｃｏ９９８０、Ｃｏ９９６５、Ｃｏ９９２５、Ｃｏ９８３０六个牌号。

３．２　化学成分

３．２．１　各牌号钴的化学成分均应符合表１规定。

表１　钴的化学成分

牌　　号 Ｃｏ９９９８ Ｃｏ９９９５ Ｃｏ９９８０ Ｃｏ９９６５ Ｃｏ９９２５ Ｃｏ９８３０

化学

成分／％

Ｃｏ不小于 ９９．９８ ９９．９５ ９９．８０ ９９．６５ ９９．２５ ９８．３０

杂质

含量

不大

于

Ｃ ０．００４ ０．００５ ０．００７ ０．００９ ０．０３ ０．１

Ｓ ０．００１ ０．００１ ０．００２ ０．００３ ０．００４ ０．０１

Ｍｎ ０．００１ ０．００５ ０．００８ ０．０１ ０．０７ ０．１

Ｆｅ ０．００３ ０．００６ ０．０２ ０．０５ ０．２ ０．５

Ｎｉ ０．００５ ０．０１ ０．１ ０．２ ０．３ ０．５

Ｃｕ ０．００１ ０．００５ ０．００８ ０．０２ ０．０３ ０．０８

Ａｓ ０．０００３ ０．０００７ ０．００１ ０．００２ ０．００２ ０．００５

Ｐｂ ０．０００３ ０．０００５ ０．０００７ ０．００１ ０．００２ —

Ｚｎ ０．００１ ０．００２ ０．００３ ０．００４ ０．００５ —

Ｓｉ ０．００１ ０．００３ ０．００３ — — —

Ｃｄ ０．０００２ ０．０００５ ０．０００８ ０．００１ ０．００１ —

Ｍｇ ０．００１ ０．００２ ０．００２ — — —

Ｐ ０．０００５ ０．００１ ０．００２ ０．００３ — —

Ａｌ ０．００１ ０．００２ ０．００３ — — —

Ｓｎ ０．０００３ ０．０００５ ０．００１ ０．００３ — —

Ｓｂ ０．０００２ ０．０００６ ０．００１ ０．００２ — —

Ｂｉ ０．０００２ ０．０００３ ０．０００４ ０．０００５ — —

杂质总量 ０．０２ ０．０５ ０．２０ ０．３５ ０．７５ １．７０

３．２．２　Ｃｏ９９２５以上牌号钴含量由１００％减去表中所列杂质元素的含量计算所得，Ｃｏ９８３０牌号钴含量
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