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第１部分：命名系统
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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２４１４８《塑料　不饱和聚酯树脂（ＵＰＲ）》分为以下９部分：

———第１部分：命名系统；

———第２部分：试样制备和性能测定；

———第３部分：技术要求；

———第４部分：黏度的测定；

———第５部分：固体含量测定；

———第６部分：１３０℃反应活性测定；

———第７部分：室温条件下凝胶时间测定；

———第８部分：铂钴比色法测定颜色；

———第９部分：总体积收缩率测定。

本部分为ＧＢ／Ｔ２４１４８的第１部分，等同采用ＩＳＯ３６７２１：２０００《塑料　不饱和聚酯树脂（ＵＰ

Ｒ）　第１部分：命名方法》（英文版），为了便于使用，本部分做了下列编辑性修改：

———将“本国际标准”改为“本部分”，将“ＩＳＯ３６７２的本部分”改为“本部分”；

———删除了ＩＳＯ３６７２１：２０００的前言；

———增加了国家标准前言；

———把“规范性引用文件”一章所列的国际标准用对应的我国国家标准代替；

———用我国的小数点符号“．”代替国际标准中的小数点符号“，”；

———根据我国国情，删除１．５内容。

本部分由中国石油和化学工业协会提出。

本部分由全国塑料标准化技术委员会塑料树脂通用方法及产品分会（ＳＡＣ／ＴＣ１５／ＳＣ４）归口。

本部分负责起草单位：天津合材树脂有限公司、常州天马集团有限公司、国家合成树脂质量监督检

验中心。

本部分参加起草单位：广东省番禺福田化工有限公司、华东理工大学华昌聚合物有限公司、江苏亚

邦涂料股份有限公司、江苏富菱化工有限公司、浙江天和树脂有限公司。

本部分主要起草人：肖淑红、王绪江、徐大云、王建东、赵平、辛智敏、侯锐钢、姚元省、马越群、

李增敏。
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塑料　不饱和聚酯树脂（犝犘犚）

第１部分：命名系统

１　范围

１．１　ＧＢ／Ｔ２４１４８的本部分建立了用字符组命名不饱和聚酯树脂（ＵＰＲ）的系统。

１．２　根据基础聚合物的参数、填充／增强材料（类型和含量）、预定的加工方法、规定的性能和用于命名

的特征性能的分类方法来区分不同类型的ＵＰＲ。

１．３　本部分适用于通用的液态和固态的不饱和聚酯树脂。

１．４　命名相同的材料不一定有同样的性能。本部分不提供特定材料具体应用和／或加工方法可能要求

的工程数据、性能数据或加工条件的数据。如果需要这样的附加性能，应该按照本部分第２部分规定的

试验方法测定这些性能。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２４１４８的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１８４４．１—２００８　塑料　符号和缩略语　第１部分：基础聚合物及其特征性能（ＩＳＯ１０４３１：

２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１８４４．２—２００８　塑料　符号和缩略语　第２部分：填充及增强材料（ＩＳＯ１０４３２：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２０３５—２００８　塑料术语及其定义（ＩＳＯ４７２：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４１４８．２—２００９　塑料　不饱和聚酯树脂（ＵＰＲ）　第２部分：试样制备和性能测定

（ＩＳＯ３６７２２：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４１４８．６—２００９　塑料　不饱和聚酯树脂（ＵＰＲ）　第６部分：１３０ ℃反应活性测定

（ＩＳＯ１４８４８：１９９８，ＩＤＴ）

ＩＳＯ２５３５：２００１　塑料　不饱和聚酯树脂　室温条件下凝胶时间测定

ＩＳＯ３２１９：１９９３　塑料　液态或乳液态或悬浮分散体系的聚合物／树脂　使用规定剪切率的旋转式

黏度计测定黏度

３　术语和定义、缩略语

ＧＢ／Ｔ２０３５—２００８和ＧＢ／Ｔ２４１４８．２—２００９中确立的以及下列术语和定义、缩略语适用于本部分。

３．１

犝犘犚

不饱和聚酯树脂的缩写。

４　命名方法

４．１　总则

本部分根据下面的标准模式，建立命名系统：

１
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