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前　　言

　　本标准的附录Ａ和附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国服装标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２１９）归口。

本标准由全国服装标准化技术委员会负责解释。

本标准主要起草单位：杭州市质量技术监督检测院、上海市服装研究所、万事利集团有限公司、宜禾

股份有限公司、浙江乔治白服饰股份有限公司、佛山市南海Ｎｏ．１实业有限公司、际华三五零二职业装

有限公司、宁波培罗成集团有限公司、杭州蓝色倾情服饰有限公司。

本标准主要起草人：顾红烽、许鉴、张祖琴、马金芳、林德培、陈琦琦、陈笑英、仇满亮、胡美玲、钱峰。
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职业服装检验规则

１　范围

本标准规定了职业服装的检验分类、检验项目、组批规则、抽样方案、判定规则和复验规则。

本标准适用于以纺织织物为主要面料成批生产的职业服装。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２５０　纺织品　色牢度试验　评定变色用灰色样卡

ＧＢ／Ｔ１３３５．１　服装号型　男子

ＧＢ／Ｔ１３３５．２　服装号型　女子

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

（ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ５２９６．４　消费品使用说明　纺织品和服装使用说明

ＧＢ／Ｔ８６８５　纺织品　维护标签规范　符号法

ＧＢ１８４０１　国家纺织产品基本安全技术规范

ＦＺ／Ｔ０１０５３　纺织品　纤维含量的标识

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１　

职业服装　狑狅狉犽狑犲犪狉

社团或行业成员在工作时，为展示整体形象需要和劳动动作需求所穿着的服装。包括职业制服和

职业工装。

３．２　

职业制服　狌狀犻犳狅狉犿

某一种行业（或单位）为统一形象或体现行业（或单位）特点而设计制作的服装。

３．３　

职业工装　狆狉狅狋犲犮狋犻狏犲狑狅狉犽狑犲犪狉

为满足劳动要求来进行外形与结构的设计，强化便利、防护、安全作业而附有一定功能的服装。例

如：矿工工作服、防辐射工作服、阻燃工作服等。

４　检验分类

４．１　定型检验

定型检验以工艺设计书或实物标样为依据，按供需双方确认的款式和原料进行封样，作为出厂检验

和质量一致性检验的实物标样。

４．２　出厂检验

出厂检验在产品生产完毕交货前进行，由供货方自行进行或按供需双方协议进行。
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