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表面电阻测试仪校准规范

1 范围

本规范适用于测量防静电物体表面电阻的表面电阻测试仪 (以下简称测试仪)的校

准。本规范不适用于其他用途的表面电阻测试仪的校准。

2 引用文件

本规范引用下列文件:

JJF1001—1998 通用计量术语及定义

JJF1059—1999 测量不确定度评定与表示

JJF1094—2002 测量仪器特性评定

JJG690—2003 高绝缘电阻测量仪 (高阻计)检定规程

GB/T1410—2006/IEC60093:1980 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验

方法

GB/T10064—2006/IEC60167:1964 测定固体绝缘材料绝缘电阻的试验方法

IEC61340-4-1:2003 地板覆盖层和已安装地板电阻的标准测试方法

ANSI/ESD-S7.1—2005 防静电地板材料特性

使用本规范时,应注意使用上述引用文件的现行有效版本。

3 名词术语

3.1 表面电阻 surfaceresistance
在试样的表面两电极间所加电压与在规定的电化时间里流过两电极间的电流之商。

在两电极上可能形成的极化忽略不计。
注:通常电流主要流过试样的一个表面层,但也包括流过试样体积内的成分。

3.2 电极 electrodes
检测设备的电极一般是用于与被测样品连通并能采集被测样品相关信息的装置。本

规范中测试仪的电极是具有一定形状、尺寸和重量的与被测样品相接触的导体。

4 概述

表面电阻测试仪是用于测量防静电物体 (如:地面、工作台面、服装等)表面电阻

的专用测试仪器,其测试电压一般为250V、100V和10V (或9V)等。
表面电阻测试仪一般采用两端法,对被测物体表面电极间电阻进行测量,从而确定

该物体的表面电阻值。其测量电极一般为重锤形 (锤形)电极,其显示方式有数字显

示、模拟指针显示和发光二极管 (LED)显示。
数字显示、模拟指针显示的测试仪通过测量在被测物体表面 (电阻)施加电压后所

产生电流的大小,通过运算的方式确定被测物体表面电阻值。主要由测试电源、放大
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