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前　　言

　　本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由全国生铁及铁合金标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：钢铁研究总院、江苏天一超细金属粉末有限公司、中山市岳龙超细金属材料有限

公司、陕西兴化化学股份有限公司、吉林吉恩镍业股份有限公司、冶金工业信息标准研究院。

本标准主要起草人：柳学全、柯尊斌、王兵、马家琪、唐思琪、霍静、李一、张瑞香。
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微 米 级 羰 基 铁 粉

１　范围

本标准规定了微米级羰基铁粉的分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、贮存、运输和质

量证明书。

本标准适用于热分解五羰基铁而制得的微米级羰基铁粉，其平均粒径为１μｍ～１０μｍ。该产品主

要用于粉末冶金工业、电子工业、磁性材料等领域。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２２３．７　铁粉　铁含量的测定　重铬酸钾滴定法

ＧＢ／Ｔ２２３．６１　钢铁及合金化学分析方法　磷钼酸铵容量法测定磷量

ＧＢ／Ｔ３２４９　难熔金属及其化合物粉末粒度的测定方法　费氏法

ＧＢ／Ｔ５０６０　金属粉末松装密度的测定　第二部分：斯柯特容量计法

ＧＢ／Ｔ５１６２　金属粉末　振实密度的测定

ＧＢ／Ｔ５３１４　粉末冶金用粉末的取样方法

ＧＢ／Ｔ１１２６１　钢铁　氧含量的测定　脉冲加热惰气熔融　红外线吸收法测定氧量

ＧＢ／Ｔ２０１２３　钢铁　总碳硫含量的测定　高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）（ＧＢ／Ｔ２０１２３—

２００６，ＩＳＯ１５３５０：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２０１２４　钢铁　氮含量的测定　惰性气体熔融热导法（常规方法）（ＧＢ／Ｔ２０１２３—２００６，ＩＳＯ

１５３５１：１９９９，ＩＤＴ）

３　分类及牌号表示方法

３．１　分类

微米级羰基铁粉分为三类：

ａ）　基础羰基铁粉：未经还原等后处理的原始羰基铁粉；

ｂ）　还原羰基铁粉：经过氢气等还原性气体进行过还原处理的羰基铁粉；

ｃ）　磷化羰基铁粉：经过磷化处理的羰基铁粉。

３．２　牌号表示方法

ＭＣＩＰ—×，ＭＣＩＰ为微米级羰基铁粉（Ｍｉｃｒｏｎｃａｒｂｏｎｙｌｉｒｏｎｐｏｗｄｅｒ）英文名称首字母缩写；

“”表示不同大类，其中 Ｒ（Ｒａｗ）表示基础羰基铁粉，Ｈ（Ｈｙｄｒｏｇｅｎｒｅｄｕｃｔｉｖｅ）表示还原羰基铁粉，Ｐ

（Ｐｈｏｓｐｈａｔｉｎｇ）表示磷化羰基铁粉；“×”表示不同小类。

４　技术要求

４．１　牌号及化学成分

４．１．１　微米级羰基铁粉的牌号及化学成分应符合表１规定。
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