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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用翻译法等同采用国际标准ISO26867:2009《道路车辆 制动衬片摩擦材料 汽车制动

系统摩擦性能评价》。
与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T5620—2002 道路车辆 汽车和挂车制动 名词术语及其定义(GB/T5620—2002,

ISO611:1994,IDT);
———GB/T26738—2011 道路车辆 制动衬片摩擦材料 产品确认和质量保证(GB/T26738—

2011,ISO15484:2008,IDT)。
本标准由中国建筑材料联合会提出。
本标准由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会(SAC/TC406)归口。
本标准起草单位:东营博瑞制动系统有限公司、桐庐宇鑫汽配有限公司、宁国飞鹰汽车零部件股份

有限公司、珠海格莱利摩擦材料有限公司、湖北飞龙摩擦密封材料股份有限公司、江阴市希克林摩擦材

料有限公司、重庆红宇摩擦制品有限公司、国家非金属矿制品质量监督检验中心。
本标准主要起草人:石志刚、侯立兵、李康、张宏光、王胜鑫、孙奇春、马艳兵、徐克林、王丹膺、

冯丁丁、杜铭。
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引  言

  在协调汽车制动系统应用过程中,摩擦性能的现代化评价是当务之急。本标准旨在代替以前的完

全依据单一拖磨制动作为摩擦性能评价试验程序,它未考虑现实生活中的行驶条件或车辆具体参数。
摩擦材料在不同条件下被测试和评估以确定数据的广泛性。这些数据在产品寿命的不同的阶段,

如生产制造工艺开发,生产验证,质量控制,产品定型和应用领域问题的评估是非常关键的。
本标准旨在与其他适用标准或试验程序(ISO、SAE、JIS/JASO,国家法律或法规,其他项目或用户

指定的试验程序)结合使用,为不同条件下对摩擦材料进行评估以确保其数据的广泛性。本标准不包括

国家法律或法规中制动距离、制动力分配、不同车辆条件(速度、温度、轮胎附着力、汽车负载)和制动系

统操作条件的性能要求。
本标准作为摩擦性能评价惯性试验台试验程序,代替以前的依据单一的完全基于拖磨的试验协议。

本标准支持摩擦材料寿命周期的摩擦性能评价。
当用小样或缩比试验台进行拖磨试验时摩擦性能评价和描述是非常有限的。拖磨制动与实际的驾

驶条件、制动系统的特点或车辆动态无关。摩擦对偶表面(摩擦衬片和制动盘或制动鼓)转移层的化学

性质和结构的发展会产生摩擦系数变化,结果形成变化的特性,如滑动速度、表面和温度分布、制动压

力、制动能量和表面局部结构。在任何制动过程中,制动能量与车辆质量分配和动态质量转移是成比例

的。这直接与车辆的轴距,重心,车辆高度有关,本身可以直接影响摩擦材料性能。当相同的制动衬片

或零件编号用于不同的车辆时,不同的性能取决于其负荷、速度、作业温度、施加的力和工作经历。现代

试验设备能使摩擦配方设计师、工艺设计师、应用工程师、制造人员获得广泛和详细的各种制动条件下

制动衬片或衬块体现的摩擦特性。
本标准旨在一系列更宽范围的行驶速度、制动温度、制动压力和减速度量级下进行摩擦性能的评

价。本新程序有以下优点:
———在早期审查、基准评价、开发或生产监控阶段确定摩擦性能的标准方法;
———使用距离计的平均力矩和压力计算;
———瞬时摩擦的统计数据;
———用充分发出的平均制动减速度来评价制动距离;
———控制和记录环境条件。
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道路车辆 制动衬片摩擦材料 汽车制动

系统摩擦性能评价方法

1 范围

本标准规定了压力、温度、线速度对给定指定对偶件(制动盘或制动鼓)的摩擦材料摩擦系数的影响

评价方法。
本标准适用于相同条件下摩擦材料的对比,或当缺少摩擦材料的控制规范和对摩擦材料规定性能

或限制某些摩擦材料性能的应用。考虑到不同类型的惯性试验台的冷却系统,并确保可重复的温度增

量,在衰退试验时制动温度是控制项目。所选用的制动器及制动盘根据项目决定。
在量产验证试验中其检测结果可与统计过程控制结合作为质量保证计划的一部分。具体项目或计

划细化其适用范围和评价标准。
本标准在产品研发阶段允许增加试验单元和制动次数。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO611 道路车辆 汽车和挂车制动 词汇(Roadvehicles—Brakingofautomotivevehiclesand
theirtrailers—Vocabulary)

ISO15484 道路车辆 制动衬片摩擦材料 产品确认和质量保证(Roadvehicles—Brakelining
frictionmaterials—Productdefinitionandqualityassurance)

UNECER13-H法规 乘用车制动系统型式认证的统一规定(Uniformprovisionsconcerningthe
approvalofpassengercarswithregardtobraking)

3 术语和定义

ISO611、ISO15484以及UNECER13-H中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
摩擦值 frictionvalue
μ
盘式制动器或鼓式制动器制动时达到95%的设定点值(压力或减速)至下降到95%的设定点值该

制动距离间得到的所有瞬时摩擦值的平均值。
注1:对于盘式制动器,通过式(1)得到摩擦值的平均值(见定义3.2)。

注2:对于鼓式制动器,通过式(2)得到摩擦值的平均值(见定义3.3)。

注3:各个单次制动过程中按制动距离得到的摩擦值的平均值,参考表4“摩擦值”。

3.2
瞬时摩擦值 instantaneousfrictionvalue
μ*

(盘式制动器)在任何特定时间点瞬时输出力矩与瞬时输入力矩的比值,按式(1)计算:
1
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