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前　　言

　　本标准由全国塑料制品标准化技术委员会提出。

本标准由中国标准化研究院归口。

本标准起草单位：义乌市双童日用品有限公司、轻工业塑料加工应用研究所、国家塑料制品质量监

督检验中心（北京）。

本标准主要起草人：翁云宣、楼仲平、陈家琪、陈倩、李二桥、卢程航、余开封、朱芳珍。
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聚 丙 烯 饮 用 吸 管

１　范围

本标准规定了聚丙烯饮用吸管（以下简称吸管）的术语和定义、分类、原料、要求、试验方法、检验规

则、包装、标志、贮存和运输。

本标准适用于以聚丙烯（ＰＰ）树脂为原料经加工制成的一次性饮用吸管。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１—２００８　包装储运图示标志

ＧＢ／Ｔ１０４０．３—２００６　塑料　拉伸性能的测定　第３部分：薄膜和薄片的试验条件（ＩＳＯ５２７３：

１９９５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划

ＧＢ／Ｔ５００９．６０　食品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准的分析方法

ＧＢ／Ｔ５００９．１５６　食品用包装材料及其制品的浸泡试验方法通则

ＧＢ／Ｔ９１７４—２００８　一般货物运输包装通用技术条件

ＧＢ９６８５　食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准

ＧＢ９６８８　食品包装用聚丙烯成型品卫生标准

ＧＢ９６９３　食品包装用聚丙烯树脂卫生标准

ＧＢ１１６８０　食品包装用原纸卫生标准

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１　

吸管　狊狋狉犪狑

用于吸饮液态食品的中空管。

３．２　

直吸管　狊狋狉犪犻犵犺狋狊狋狉犪狑

直杆型的、两端垂直于轴线的吸管。

３．３　

可弯吸管　犳犾犲狓犻犫犾犲狊狋狉犪狑

有折弯波纹，可随意折弯的吸管。

３．４　

尖头吸管　狋犻狆狊狋狉犪狑

有一端面加工成为斜面的吸管。
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