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前　　言

　　本标准由公安部道路交通管理标准化技术委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：公安部交通管理科学研究所。

本标准参加起草单位：国家道路交通安全产品质量监督检验中心、ＦＴＩ（中国）有限公司、贝卡尔特

特殊镀膜公司。

本标准主要起草人：王军华、马静洁、陈鹰、周国平、林群。
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汽 车 车 窗 玻 璃 遮 阳 膜

１　范围

本标准规定了汽车车窗玻璃遮阳膜（以下简称遮阳膜）的技术要求、粘贴基本要求、试验方法、检验

规则、标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于汽车车窗玻璃上粘贴的遮阳膜。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ５１３７．１　汽车安全玻璃试验方法　第１部分：力学性能试验（ＧＢ／Ｔ５１３７．１—２００２，

ＩＳＯ３５３７：１９９９，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ５１３７．２　汽车安全玻璃试验方法　第２部分：光学性能试验（ＧＢ／Ｔ５１３７．２—２００２，

ＩＳＯ３５３８：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ５１３７．３　汽车安全玻璃试验方法　第３部分：耐辐照、高温、潮湿、燃烧和耐模拟气候试验

（ＧＢ／Ｔ５１３７．３—２００２，ＩＳＯ３９１７：１９９９，ＭＯＤ）

ＧＢ５７６８　道路交通标志和标线

ＧＢ７２５８　机动车运行安全技术条件

ＧＢ９６５６　汽车安全玻璃（ＧＢ９６５６—２００３，ＥＣＥＲ４３：２０００，ＮＥＱ）

ＧＢ１４８８７　道路交通信号灯

ＧＢ１５０８４　机动车辆后视镜的性能和安装要求（ＧＢ１５０８４—２００６，ＥＣＥＲ４６：１９９８，ＭＯＤ）

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ５１３７．１、ＧＢ／Ｔ５１３７．２和ＧＢ９６５６中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　汽车车窗玻璃遮阳膜　狊狅犾犪狉狑犻狀犱狅狑犳犻犾犿狊犳狅狉犿狅狋狅狉狏犲犺犻犮犾犲狊

粘贴在汽车前、侧和后风窗安全玻璃上，可以遮挡（吸收）部分太阳光，但不影响自身和他人安全驾

驶的薄膜。

３．２

　　可见光透射比（τ）　狋犺犲狆犲狉犮犲狀狋犪犵犲狅犳狋狉犪狀狊犿犻狊狊犻狅狀犲犱狏犻狊犻犫犾犲犾犻犵犺狋

在入射可见光的光谱组成、偏振状态和几何分布给定条件下，透射的可见光通量与入射可见光通量

之比。可见光的光谱范围为３８０ｎｍ～７８０ｎｍ。

３．３

　　镜面反光　狉犲犳犾犲犮狋犾犻犵犺狋狅犳犿犻狉狉狅狉

平行光线入射到光滑物体表面，反射光线仍然是平行的，并且入射角与反射角相等的反光现象。

３．４

　　反射率　狉犲犳犾犲犮狋犻狏犻狋狔

在入射可见光的光谱组成、偏振状态和几何分布给定条件下，反射的可见光通量与入射可见光通量

之比。可见光的光谱范围为３８０ｎｍ～７８０ｎｍ。
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