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工程子午线轮胎用钢帘线

1 范围

本标准规定了工程子午线轮胎用钢帘线的术语和定义、分类、代号、标记方法、订货内容、规格参数、
重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、贮存和质量证明书。

本标准适用于工程子午线轮胎用钢帘线(以下简称钢帘线)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括修改单)适用于本文件。

GB/T2104 钢丝绳包装、标志及质量证明书的一般规定

GB/T27691 钢帘线用盘条

YB/T135 镀铜钢丝镀层重量及其组分试验方法

ASTMD2969-04 轮胎用钢帘线标准测试法

BISFA-ZBH5 轮胎用钢帘线国际统一测试法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
单丝 steelfilament
在股或钢帘线中作为单独元件的钢丝。

3.2
外缠丝 wrap
以螺旋形式缠绕在钢帘线上的一根单丝。

3.3
股 strand
由一组单丝捻合在一起,捻成一层或多层螺旋状而形成的结构。

3.4
芯 core
作为伸展的轴线使其他单元可缠绕其上的一根或几根单丝或股。

3.5
钢帘线 steelcord
由两根或两根以上单丝、或者由股与单丝、或者由股与股捻成的成型结构的产品。

3.6
密集型钢帘线 closecontactcord
钢丝与钢丝之间线性接触的钢帘线。
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