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前　　言
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氯　化　镧

1　范围

 

本文件规定了氯化镧的分类、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存及随行

文件的要求。
本文件适用于化学法制得的氯化镧，用于制备石油裂解催化剂、汽车尾气催化剂、新型环保材料和

其他镧化合物等。

2　规范性引用文件

 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文

件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用

于本文件。
GB/T 6682　分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170　数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 14635　稀土金属及其化合物化学分析方法　稀土总量的测定

GB/T 16484（所有部分）　氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法

GB/T 18115.1　稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法　第 1 部分：镧中铈、镨、钕、钐、
铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定

GB 39176　稀土产品的包装、标志、运输和贮存

JJG 119—2018　实验室 pH（酸度）计

3　术语和定义

 

本文件没有需要界定的术语和定义。

4　分类
 

4.1　产品分类与牌号
 

产品有固体和液体两种形态。固体产品按化学成分分为 LaCl3﹘4NA、LaCl3﹘4NB、LaCl3﹘3NA、
LaCl 3﹘3NB、LaCl 3﹘2N5A、LaCl 3﹘2N5B 六个牌号；液体产品按化学成分分为 LaCl3﹘4N（L）、
LaCl3﹘3N（L）、LaCl3﹘2N5（L）三个牌号。

4.2　产品牌号命名规则
 

氯化镧牌号共分为三个层次。其中，第一层次表示产品氯化镧，用化学式“LaCl3”表示；第二层

次表示产品的规格，以 4N、3N、2N5 分别表示氯化镧相对纯度，以 A、B 区别同一相对纯度的固体氯

化镧中非稀土杂质含量的不同；第三层次区分产品固、液形态，（L）表示液体产品，无标注时表示固

体产品。
具体表示方法如下：
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