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超级电容器用活性炭

1 范围

本标准规定了超级电容器用活性炭的术语和定义、分类和代号、技术要求、试验方法、检测规则、包
装、标志、储存和运输。

本标准适用于超级电容器用活性炭。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T1429 炭素材料灰分含量的测定方法

GB/T2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T2829 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB/T6388 运输包装收发货标志

GB/T13732 粒度均匀散料抽样检验通则

GB/T19587 气体吸附BET法测定固态物质比表面积

GB/T21650.3 压汞法和气体吸附法测定固体材料孔径分布和孔隙度 第3部分:气体吸附法分

析微孔

GB/T24533 锂离子电池石墨类负极材料

YB/T5189 炭素材料挥发分的测定

IEC62391-1:2015 电子及电器设备用固定式双层电容器 第1部分:总规范(Fixedelectric
double-layercapacitorsforuseinelectronicequipment—Part1:Genericspecification)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
超级电容器用活性炭 activatedcarbonforsupercapacitor
用于超级电容器的多孔、无定形结构、不规则状的、黑色有金属光泽的活性炭粉末。
注:活性炭在对称型双电层超级电容器中作正、负极电极材料使用,当向电极充电时,处于理想化电极状态的电极

表面电荷将吸引周围电解质溶液中的异性离子,使这些离子附于电极表面上形成双电荷层,构成双电层电容。

4 分类和代号

4.1 产品分类

4.1.1 超级电容器用活性炭类别

超级电容器用活性炭,用AC表示,分为以下三类:
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