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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T2317《电力金具试验方法》的第4部分。GB/T2317已经发布了以下部分:
———第1部分:机械试验;
———第2部分:电晕和无线电干扰试验;
———第3部分:热循环试验;
———第4部分:验收规则。
本文件代替GB/T2317.4—2008《电力金具试验方法 第4部分:验收规则》,与GB/T2317.4—

2008相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 更改了表1中的试验项目、数量与要求,表1仅针对连接金具、耐张线夹、接续金具、防护金具;
同时,增加了“表2 悬垂线夹试验项目、数量与要求”“表3 间隔棒试验项目、数量与要求”
“表4 防振锤试验项目、数量与要求”和“表5 变电金具试验项目、数量与要求”,增加了抗弯

试验和疲劳试验试验项目[见4.2,2008年版的3.4.2a)];

b) 表1~表5中,例行试验中所有金具“外观”及“尺寸”试验项目更改为需检测项目[见表1~表5,2008
年版的3.4.2a)];

c) 更改了金具试验数量与各表的脚注[见表1~表5,2008年版的3.4.2a)];

d) 耐张线夹、接续金具抽样试验项目增加了握力试验,删除了耐张线夹电晕及无线电干扰试验

(见表1);

e) 接续金具抽样试验时,试验项目增加了热镀锌层试验(见表1);

f) 更改了防护金具的种类,删除了防护金具破坏载荷试验[见表1,2008年版的3.4.2a)];

g) 更改了抽样试验合格判定准则(见5.2.3,2008年版的3.4.3)。
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电力金具试验方法
第4部分:验收规则

1 范围

本文件规定了电力金具型式试验、抽样试验和例行试验的试验项目、数量及合格判定规则。
本文件适用于10kV及以上交直流架空电力线路、变电站(换流站)及电厂配电装置用的电力金具

(以下简称“金具”)。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T2314 电力金具通用技术条件

GB/T2317.1 电力金具试验方法 第1部分:机械试验

GB/T2317.2 电力金具试验方法 第2部分:电晕和无线电干扰试验

GB/T2317.3 电力金具试验方法 第3部分:热循环试验

GB/T4056 绝缘子串元件的球窝联接尺寸

GB/T5075 电力金具名词术语

GB/T35693 ±800kV特高压直流输电工程阀厅金具技术规范

DL/T756 悬垂线夹

DL/T763 架空线路用预绞式金具技术条件

DL/T765.2 架空配电线路金具 第2部分:额定电压35kV及以下架空裸导线金具

DL/T765.3 架空配电线路金具 第3部分:额定电压35kV及以下架空绝缘导线金具

DL/T768.7 电力金具制造质量 钢铁件热镀锌层

DL/T1098 间隔捧技术条件和试验方法

DL/T1099 防振锤技术条件和试验方法

3 术语和定义

GB/T5075界定的术语和定义适用于本文件。

4 试验要求

4.1 金具一般技术条件应符合GB/T2314的规定。

4.2 金具试验分为型式试验、抽样试验和例行试验。连接金具、耐张线夹、接续金具与防护金具试验项

目、数量与要求应按表1执行,悬垂线夹试验项目、数量与要求应按表2执行,间隔棒试验项目、数量与

要求应按表3执行,防振锤试验项目、数量与要求应按表4执行,变电金具试验项目、数量与要求应按

表5执行。
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