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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是对LY/T1854—2009《室内高湿场所用木地板》和LY/T1861—2009《户外用木地板》的

整合修订。
本文件与LY/T1854—2009和LY/T1861—2009相比,主要技术内容变化如下:

a) 修改了“术语和定义”(见3.1,3.2);

b) 增加了“产品分类”(见4.1,4.2);

c) 修改了“规格尺寸偏差”,取消了“边缘直度和垂直度的技术要求”(见5.1,LY/T1854—2009
中表2,LY/T1861—2009中表2);

d) 取消了“外观质量分类”(见5.2,LY/T1854—2009中表1,LY/T1861—2009中表1);

e) 调整了“木地板含水率技术要求”(见5.3.1,LY/T1854—2009中表3,LY/T1861—2009中

表3);

f) 修改了“室内高湿场所用木质地板表面耐湿热性能技术要求和试验方法”(见6.3.5,

LY/T1854—2009中5.3.4);

g) “抗弯 载 荷 技 术 要 求 和 试 验 方 法”改 为“静 曲 强 度 技 术 要 求 和 试 验 方 法”(见6.3.6,

LY/T1854—2009中5.3.7,LY/T1861—2009中5.3.4);

h) 删除了“浸渍剥离试验技术要求和试验方法”(见LY/T1854—2009中5.3.8,LY/T1861—

2009中5.3.5);

i) 增加了“总有机挥发物试验方法”(见6.3.9);

j) 增加了“耐人工气候老化性技术要求和试验方法”(见6.3.11)。
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室内高湿场所和室外用木地板

1 范围

本文件规定了室内高湿场所和室外用木质地板的术语和定义、分类、要求、检验方法、检验规则以及

标识、包装、运输和贮存。
本文件适用于3.1和3.2定义的木地板。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T9261—2008 甲板漆

GB/T15036.2—2018 实木地板 第2部分:检验方法

GB/T17657—2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T18259—2018 人造板及其表面装饰术语

GB18580—2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T29899—2013 人造板及其制品中挥发性化合物释放量试验方法 小型释放舱法

GB/T31757—2015 户外用防腐实木地板

3 术语和定义

GB/T18259—2018中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
室内高湿场所用木地板 woodflooringusedinhigh-humidityconditionindoor
以木材或纵向接长木材经过加工制成,适用于桑拿房、浴室等高湿度环境的木地板。

3.2
室外用木地板 woodflooringforoutdooruse
以木材或纵向指接木材经加工制成,适用于室外环境使用的,但应避免浸泡在水中的木地板。

4 分类

4.1 按使用场所分:

a) 室内高湿场所用木地板;

b) 室外用木地板。

4.2 按表面装饰方法分:

a) 未涂饰室内高湿场所用木地板;

b) 涂饰室内高湿场所用木地板。
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