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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国木材标准化技术委员会(SAC/TC41)提出并归口。
本文件起草单位:中国林业科学研究院木材工业研究所、黑龙江省林业科学研究院木材科学研究

所、大亚(江苏)地板有限公司、浙江升华云峰新材股份有限公司、伊莉雅(厦门)生态开发有限公司、浙江

富得利木业有限公司、南京林业大学、宿州学院、河北农业大学、北京中体伟业运动木制地板厂、大连千

森体育设施工程有限公司、久盛地板有限公司、浙江世友木业有限公司、浙江裕华木业股份有限公司、
广西壮族自治区林业科学研究院、苏州市吴江区检验检测中心。

本文件主要起草人:虞华强、李晓玲、安鑫、张训亚、王宏棣、金菊婉、段新芳、黄荣凤、赵有科、
孟荣富、徐久亮、纪娟、高雅、姚悦伟、许金飞、宋存亮、何啸宇、孙照斌、张冉、徐金梅、马青、赵秀、杜永怡、
李星、张辉、陈松武、罗玉芬。
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立 木 地 板

1 范围

本文件界定了立木地板的术语和定义,规定了分类、要求、检验规则及包装、标志、运输和贮存、安装

和验收等,描述了相应的检验方法。
本文件适用于室内用立木地板的生产、流通和检验。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T1927.4—2021 无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分:含水率测定

GB/T2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划

GB/T4823—2013 锯材缺陷

GB/T15036.1—2018 实木地板 第1部分:技术要求

GB/T20238—2018 木质地板铺装、验收和使用规范

LY/T1987—2020 木质踢脚线

LY/T1788—2023 木材性质术语

3 术语和定义

GB/T4823—2013、LY/T1788—2023界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
立木地板 endgrainsolidwoodflooring
以木材横截面为使用面的实木地板(见图1)。

3.2
立木地板的正面 faceofendgrainsolidwoodflooringblock
由立木地板的横截面形成,且作为立木地板耐磨面的表面(见图1)。
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