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前  言

  GB/T13524《陈设艺术瓷器》分为三个部分:
———第1部分:雕塑瓷;
———第2部分:器皿瓷;
———第3部分:文化用瓷。
本部分为GB/T13524的第2部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB/T13524.2—1992《陈设艺术瓷器 器皿瓷》。与GB/T13524.2—1992相比,主要

技术变化如下:
———增加了铅、镉溶出量技术要求和试验方法(见5.2、6.2);
———修改了产品规格误差(见5.3,1992年版的5.6);
———修改了釉面的要求(见5.4.1,1992年版的5.2);
———修改了裂纹的技术要求(见表3,1992年版的表3);
———修改了检验规则(见第7章,1992年版的第7章)。
本部分由中国轻工业联合会提出。
本部分由全国日用陶瓷标准化技术委员会(SAC/TC405)归口。
本部分起草单位:国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西)、深圳市国瓷永丰源瓷业有限公司、福建

省德化县格瑞瓷业有限公司、江苏高淳陶瓷股份有限公司、福建冠福实业有限公司、广东文化长城集团

股份有限公司。
本部分主要起草人:程睿、金盈、余志超、陈国典、许玉泉、李秀婉、蔡廷祥。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T13524.2—1992。
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陈设艺术瓷器
第2部分:器皿瓷

1 范围

GB/T13524的本部分规定了陈设器皿瓷的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则

和包装、标志、运输、贮存等。

本部分适用于陈设器皿瓷产品,不适用于特种工艺陈设器皿瓷器、薄胎瓷器、铜红釉瓷器,工贸双方

协商认定的产品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划

GB/T2829—2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB/T3299 日用陶瓷器吸水率测定方法

GB/T3300 日用陶瓷器变形检验方法

GB/T3301 日用陶瓷的容积、口径误差、高度误差、重量误差、缺陷尺寸的测定方法

GB/T3302 日用陶瓷器包装、标志、运输、贮存规则

GB/T3303 日用陶瓷器缺陷术语

GB4806.4 食品安全国家标准 陶瓷制品

GB/T5000 日用陶瓷名词术语

GB/T5001 日用陶瓷分类

GB/T10811 釉下(中)彩日用瓷器

GB/T10812 玲珑日用瓷器

GB/T13524.3 陈设艺术瓷器 第3部分:文化用瓷

GB31604.24 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镉迁移量的测定

GB31604.34 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定

3 术语和定义

GB/T3303、GB/T5000、GB/T10811、GB/T10812和GB/T13524.3界定的以及下列术语和定义

适用于本文件。

3.1
陈设器皿瓷器 artisticware
用于陈设、艺术欣赏的瓷器器皿。
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