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激光粒度分析仪校准规范

1 范围

本规范适用于测量分散于液体介质中固体颗粒粒径大小及分布的静态光散射原理的

激光粒度分析仪(以下简称仪器)的校准。

2 引用文献

JJF1001—1998《通用计量术语及定义》

GB/T19077.1—2008 《粒度分析 激光衍射法 第1部分:通则》

JJF1071—2000 《国家计量校准规范编写规则》
使用本规范时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和计量单位

重量(体积)分布中位直径D50 [mediandiameterofweight(volume)distribution]:
又称 “中值径”或 “累积中间值”,是指在颗粒重量(体积)累积分布曲线中累积值正好

为50%时所对应的粒子直径,常用D50表示。

4 概述

激光粒度分析仪主要由激光器、样品池、光电探测器、信号放大及A/D转换装置、
用于仪器控制和颗粒粒径大小及分布计算的计算机组成,其结构如图1所示。

图1 激光粒度分析仪原理图

 
其原理是:一个有代表性的颗粒样品以一定浓度分散在适当的液体介质中,光束

(通常是激光)通过该介质,光遇到颗粒后以各种角度散射,由多元检测器测量这些散

射光强度,并且记录散射图上相应的数值用于随后的分析。使用相应的光学模型和数学

模型转化这些散射光数据,从而得出颗粒样品的粒径大小及分布。

5 计量特性

5.1 仪器测量重复性

对同一粒度标准物质的重量(体积)中位直径D50(以下简称D50)重复测量时,仪器

测量值的相对标准偏差不大于3%。
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