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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由全国稀土标准化技术委员会(SAC/TC229)提出并归口。
本标准起草单位:湖南稀土金属材料研究院、包头稀土研究院、益阳鸿源稀土有限责任公司、有色金

属技术经济研究院。
本标准主要起草人:刘荣丽、王志坚、樊玉川、易师、黄美松、王小青、解萍、陈月华、张德平、王淑英。

Ⅰ

GB/T39233—2020



镧 铜 合 金

1 范围

本标准规定了镧铜合金产品的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量证

明书。

本标准适用于电解及熔配法生产的镧铜合金,作为添加剂供生产铸造铜合金和变形铜合金等用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T12690.1 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法  第1部分:碳、硫量的测定 
高频-红外吸收法

GB/T17803 稀土产品牌号表示方法

3 技术要求

3.1 产品分类

产品按化学成分分为LaCu-25、LaCu-15、LaCu-5三个牌号,产品牌号表示方法应符合GB/T17803
的规定。

3.2 化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。需方如有特殊要求,供需双方可另行协商。
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