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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替LY/T1925—2010《防腐木材产品标识》,与LY/T1925—2010相比,除编辑性修改外,

主要技术内容变化如下:
———修改了防腐木材树种代号的表示方法(见4.4);
———删除了“4.5防腐剂登记号”;
———删除了“4.8干燥方法”;
———修改了标注示例(见5.2)。
本标准由全国木材标准化技术委员会(SAC/TC41)提出并归口。
本标准起草单位:中国林业科学研究院木材工业研究所、浙江卓木王红木家俱有限公司、上海木材

工业研究所、浙江省木雕红木家具产品质量检验中心、浙江世友木业有限公司、国际竹藤中心、广东省林

业科学研究院、中国热带农业科学院橡胶研究所、长春市新阳光防腐木业有限公司、四川省恒希木业有

限责任公司、福建省漳平木村林产有限公司。
本标准主要起草人:蒋明亮、蒋劲东、杜长江、陶伟根、窦青青、张景朋、覃道春、苏海涛、李晓文、

马星霞、张斌、田启魁、谢桂军、姜建华、文庆辉、吴冬平。
本标准所代替标准的历次版本情况为:
———LY/T1925—2010。
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防腐木材产品标识

1 范围

本标准规定了水载型及有机溶剂型防腐剂处理材的产品标识,不包括木材防腐油处理材的标识。
本标准适用于国内防腐木材的生产、销售、施工、使用及质量监督。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T14091 木材防腐术语

GB/T27651—2011 防腐木材的使用分类和要求

GB/T27654—2011 木材防腐剂

GB/T36870—2018 主要商品木材树种代号

3 术语和定义

GB/T14091界定的术语和定义适用于本文件。

4 防腐木材产品标识内容

4.1 生产厂家标识

在生产厂家编号实施前,有商标可使用汉字商标、英文商标替代生产厂家编号;没有商标的,采用生

产厂家名称作为标识。

4.2 防腐剂名称标注

防腐剂的名称标注可标注防腐剂的简称。常用防腐剂对应的简称如下:
铜铬砷:CCA-C;
烷基铵化合物:AAC;
二癸基二甲基氯化铵:DDAC;
十二烷基苄基二甲基氯化铵:BAC;
硼化合物:B;
季铵铜:ACQ-1、ACQ-2、ACQ-3、ACQ-4;
铜唑:CuAz-1、CuAz-2、CuAz-3、CuAz-4;
柠檬酸铜:CC;
双-(N-环己烷基二氮烯二氧)铜:CuHDO;
唑醇啉:PTI;
戊唑醇:TEB;
丙环唑:PPZ;
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