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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由全国木材标准化技术委员会(SAC/TC41)提出并归口。
本标准负责起草单位:中国林业科学研究院木材工业研究所。
本标准参加起草单位:上海木材工业研究所、福建省木雕古典家具产品质量监督检验中心、南京一

念七宝文化传播有限公司、南京林业大学、上海建科检验有限公司、厦门明红堂工艺品有限公司、国家家

具及室内环境质量监督检验中心、南通华美树种鉴定实验室科技有限公司、上海卓钺实业有限公司、中
国热带农业科学院橡胶研究所、临沂市产品质量监督检验所等。

本标准主要起草人:段新芳、孙小苗、卓金勋、李青松、张耀丽、杨旭、黄灿、周旭、涂嘉、曹屹、
李家宁、李晓玲、张冉、张红卫、张红。
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木 制 珠 串

1 范围

本标准规定了木制珠串的术语和定义、分类、产品命名、要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运
输和贮存。

本标准适用于木制珠串。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1931—2009 木材含水率测定方法

GB/T2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划

GB/T16734 中国主要木材名称

GB/T18107 红木

GB/T18513 中国主要进口木材名称

GB/T24314—2009 蜂蜡

GB/T29894—2013 木材鉴别方法通则

3 术语和定义

  下列术语和定义适用于本文件。

3.1
木制珠串 woodenbracelets
以实木串珠或以实木串珠为主要原料并配以金、银、玉石等材料用络绳串起来的产品。

3.2
络绳 cord
穿珠串的线绳。

3.3
全实木珠串 solidwoodbracelets
所有的串珠均为实木的珠串。

3.4
混搭木制珠串 braceletsmadeofsolidwoodandothermaterials
50%以上为实木串珠,并配以金、银、玉石等材料混搭而成的珠串。

4 分类

4.1 按材料分为:
1
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