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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国石油和化学工业联合会提出。
本标准由全国涂料和颜料标准化技术委员会(SAC/TC5)归口。
本标准起草单位:嘉宝莉化工集团股份有限公司、中海油常州涂料化工研究院有限公司、陶氏化学

(中国)投资有限公司、立邦涂料(中国)有限公司、阿克苏诺贝尔太古漆油(上海)有限公司、三棵树涂料

股份有限公司、巴斯夫(中国)有限公司、中国建材检验认证集团股份有限公司、广东巴德士化工有限公

司、紫荆花涂料(上海)有限公司、中华制漆(深圳)有限公司、佛山市顺德区巴德富实业有限公司、广东华

润涂料有限公司、深圳市广田环保涂料有限公司、合众(佛山)化工有限公司、河北晨阳工贸集团有限公

司、浙江纳美新材料股份有限公司、浙江志强涂料有限公司、万华化学集团股份有限公司、广东华隆涂料

实业有限公司、肇庆千江高新材料科技股份公司、上海建科检验有限公司、江苏冠军涂料科技集团股份

有限公司、浙江华特实业集团华特化工有限公司、瓦克化学(中国)有限公司。
本标准主要起草人:陈荣华、张永刚、季军宏、南璇、高继东、王燕、林昌庆、朱利光、乔亚玲、李金明、

邢俊、黎冬辉、杨文涛、寇辉、徐新祥、康伦国、胡中源、何贵平、屈道军、孙家宽、麦宗毅、李会宁、胡晓珍、
谢海、王伟东、李芸、蒋芸、李广东。
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儿童房装饰用内墙涂料

1 范围

本标准规定了儿童房装饰用内墙涂料的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、

包装和贮存。

本标准适用于以合成树脂乳液为基料,与颜料、体质颜料及各种助剂配制而成的,施涂后能形成表

面平整的薄质涂层的内墙涂料,包括面漆和底漆,该产品主要用于儿童房、幼儿园等儿童活动场所内墙

墙面装饰。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1728—1979 漆膜、腻子膜干燥时间测定法

GB/T1766—2008 色漆和清漆 涂层老化的评级方法

GB/T3186 色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样

GB/T6682—2008 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T6750—2007 色漆和清漆 密度的测定 比重瓶法

GB/T8170—2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T9265—2009 建筑涂料 涂层耐碱性的测定

GB/T9268—2008 乳胶漆耐冻融性的测定

GB/T9271 色漆和清漆 标准试板

GB/T9278 涂料试样状态调节和试验的温湿度

GB/T9750 涂料产品包装标志

GB/T9755—2014 合成树脂乳液外墙涂料

GB/T9756—2009 合成树脂乳液内墙涂料

GB/T9780—2013 建筑涂料涂层耐沾污性试验方法

GB/T13491 涂料产品包装通则

GB/T15608 中国颜色体系

GB18582—2008 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量

GB/T23981—2009 白色和浅色漆对比率的测定

GB24408—2009 建筑用外墙涂料中有害物质限量

GB24613—2009 玩具用涂料中有害物质限量

GB/T31414—2015 水性涂料 表面活性剂的测定 烷基酚聚氧乙烯醚

GB/T33395—2016 涂料中石棉的测定

GB/T34683—2017 水性涂料中甲醛含量的测定 高效液相色谱法

JC/T412.1—2006 纤维水泥平板 第1部分:无石棉纤维水泥平板
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