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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中华人民共和国商务部提出并归口。
本标准负责起草单位:中国木材与木制品流通协会木门窗专业委员会、木材节约发展中心。
本标准参加起草单位:泉州嘉森木业有限公司、青岛海燕置业集团有限公司、北京日上工贸有限公

司、山东洪涛装饰(工厂化)工程有限公司、广东润成创展木业有限公司、淄博万家园木业有限公司、黑龙

江三和木业(集团)有限公司、成都天天木业有限公司、吉林兄弟木业集团有限公司、四川峨眉山龙马木

业有限公司、重庆美冠装饰材料有限公司、北京德威木业有限公司、吴江市金丰木门厂、吴江市固友木门

厂、山西泰亨科技有限公司、湖州森乐门业有限公司、淄博崇正盛达家私有限公司、青岛一木实木门有限

公司、沈阳九州阳光木业有限公司。
本标准主要起草人:王永林、张鹏、聂剑锋、王凯正、谢满华、马守华、张少芳、陈金吉、矫立岩、任德旺、
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葛炳江、陈美元。
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实 木 复 合 门

1 范围

本标准规定了实木复合门的分类、规格、标记、材料、要求、检验与试验方法、检验规则、标志、包装、
运输和贮存。

本标准适用于室内用实木复合门。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1931 木材含水率测定方法

GB/T4897.1 刨花板 第1部分:对所有板型的共同要求

GB/T4897.3 刨花板 第3部分:在干燥状态下使用的家具及室内装修用板要求

GB/T5824 建筑门窗洞口尺寸系列

GB/T9846.1~9846.8—2004 胶合板

GB/T11718 中密度纤维板

GB/T14155 整樘门 软重物体撞击试验

GB/T14436 工业产品保证文件 总则

GB18580—2001 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB18581 室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量

GB18583 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

GB18584 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

GB/T24498 建筑门窗、幕墙用密封胶条

GB28008 玻璃家具安全技术要求

BB/T0016 包装材料 蜂窝纸板

WB/T1024—2006 木质门

SB/T10969 装饰薄木

3 术语和定义

WB/T1024—2006中界定的术语和定义适用于本文件。

4 分类、规格及标记

4.1 分类

实木复合门分类应符合 WB/T1024—2006中4.1的规定。
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