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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由中国轻工业联合会提出。
本标准由全国造纸工业标准化技术委员会(SAC/TC141)归口。
本标准起草单位:中国制浆造纸研究院、中国建筑装饰装修材料协会墙纸墙布分会、北京特普丽装

饰装帧材料有限公司、江苏爱舍墙纸有限公司、广东玉兰集团股份有限公司、上海欧雅装饰材料有限公

司、展拜邸(保定)墙纸有限公司、浙江雅琪诺装饰材料有限公司、福建圣莉雅环保壁纸有限公司、浙江维

涅斯装饰材料股份有限公司、浙江沃莱菲装饰材料有限公司、北京东方格莱美墙纸有限公司、常州威泽

装饰材料有限公司、江苏德泰墙纸有限公司、浙江美客壁纸有限公司。
本标准主要起草人:黎的非、邱文伦、陈曦、张清文、张熳红、李瑞峰、张越、王振、刘洋。
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壁   纸

1 范围

本标准规定了壁纸的产品类型、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于各类基材的壁纸。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T450 纸和纸板 试样的采取及试样纵横向、正反面的测定

GB/T451.1 纸和纸板尺寸及偏斜度的测定

GB/T459 纸和纸板伸缩性的测定

GB/T465.2 纸和纸板 浸水后抗张强度的测定

GB/T2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T4688 纸、纸板和纸浆纤维组成的分析

GB/T7973 纸、纸板和纸浆 漫反射因数的测定(漫射/垂直法)

GB/T7975 纸和纸板 颜色的测定(漫反射法)

GB/T10739 纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件

GB18582—2008 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量

GB18583—2008 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

GB18585 室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量

JC/T548 壁纸胶黏剂

3 产品类型

3.1 产品按材质可分为纯纸壁纸、纯无纺纸壁纸、纸基壁纸、无纺纸基壁纸和布基壁纸等类型。

3.2 产品按功能可分为普通壁纸、防霉壁纸等类型。

4 要求

4.1 尺寸偏差

每卷壁纸都应标明长度和宽度,且长、宽允许偏差均应不超过标称尺寸的±1.5%。

4.2 每卷段数和最小段长

壁纸每卷段数和最小段长应符合表1的规定。
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