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前　　言

　　本标准由国家林业局提出。

本标准由中国林业科学研究院林产化学工业研究所归口。

本标准由中国林业科学研究院资源昆虫研究所负责起草。

本标准主要起草人：石雷、赵虹、陈晓鸣、段琼芬。
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４ 号 系 列 紫 胶 片

１　范围

本标准规定了４号系列紫胶片的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、贮存和运输。

本标准适用于４号紫胶及４号紫胶与其他品种紫胶按一定比例掺和加工而成的紫胶片。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ８１４２—２００８　紫胶产品取样方法

ＧＢ／Ｔ８１４３—２００８　紫胶产品检验方法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

４号紫胶　犽狌狊犿犻犾犪犮

紫胶蚧（犓犲狉狉犻犪犾犪犮犮犪Ｋｅｒｒ）库斯米品系（犓狌狊犿犻狊狋狉犪犻狀）胶虫所分泌的紫胶树脂。

３．２

４号系列紫胶片　犽狌狊犿犻狊犺犲犾犾犪犮

用４号紫胶和其他品种紫胶的原胶或颗粒胶，按一定比例，经热滤法或溶剂法加工未经脱色脱蜡的

紫胶片。

４　产品分类

４．１　分类原则　

以４号紫胶为基础，按一定比例添加了其他品种的紫胶，分别编号为：４Ａ、４Ｂ、４Ｃ、４Ｄ、４Ｅ。

４．２　分类

４Ａ　１００％的４号紫胶加工而成的紫胶片；

４Ｂ　９０％的４号紫胶＋１０％其他品种的紫胶加工而成的紫胶片；

４Ｃ　８０％的４号紫胶＋２０％其他品种的紫胶加工而成的紫胶片；

４Ｄ　７０％的４号紫胶＋３０％其他品种的紫胶加工而成的紫胶片；

４Ｅ　６０％的４号紫胶＋４０％其他品种的紫胶加工而成的紫胶片。

５　技术要求

各类产品的技术指标应符合表１给出的技术要求。
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